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Методы исследования состава и структуры функциональных материалов
МИССФМ-2009

Новосибирск, 11-16 октября 2009 года
Конференция состоится в Доме Ученых Новосибирского научного центра (Морской пр., 23). Регистрация участников пройдет 11 октября, в воскресенье, в гостинице «Золотая долина» 
(ул. Ильича, 10) с 15.00 до 19.00 и 12 октября, в понедельник, в фойе Дома Ученых 
СО РАН (Морской пр., 23), с 10.00 до 13.00. 

Научная программа конференции включает 20 пленарных лекций (40 минут), 8 ключевых докладов (30 минут), 7 презентационных докладов (20 минут), 80 устных секционных докладов 
(20 минут) и 165 стендовых докладов. Полные тексты докладов будут опубликованы в Журнале структурной химии (http://jsc.che.nsk.su) после окончания конференции. Ключевые, устные и стендовые доклады будут представлены на шести секциях:

· Общие вопросы диагностики состава и структуры

· Методы определения химического состава твердых неорганических и органических функциональных материалов на макро-, микро- и наноуровне
· Методы определения параметров кристаллической структуры

· Методы определения электронных характеристик вещества 

· Методы определения дисперсности и текстурных характеристик 

· Термоаналитические методы

В рамках конференции пройдет Семинар научной молодежи, посвященный 175-летию со дня рождения Д.И. Менделеева, и выставка рекламной продукции компаний-производителей аналитического оборудования
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ СОСТОЯТСЯ СЕМИНАРЫ: 

ЗАО «Найтек Инструментс» (Nytek Instruments), 13 октября, вторник, 14.40, 
Лекционный зал Дома ученых СО РАН

Interactive Corporation – 14 октября, 9.00, конференц-зал Института катализа 
им. Г.К. Борескова СО РАН

Netzsch Gerätebau GmbH «Теория и практика термического анализа» - 15 октября, 9.30, 
16 октября, 9.00, конференц-зал Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

По окончании конференции участники посетят лаборатории Института катализа 
им. Г. К. Борескова СО РАН, Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. 
Оргкомитет конференции искренне благодарит спонсоров, оказавших финансовую поддержку ее организации
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

1-й Всероссийской научной конференции 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

12 октября








Понедельник
Большой зал Дома ученых СО РАН
11.30 Открытие. 
Вступительное слово Председателя Программного комитета конференции, академика В.Н. Пармона
Приветственное слово Генерального спонсора. Председатель совета директоров компании Interactive Corporation, Mr. Shichiro Miura (Япония)
Председатель – член-корр. РАН Константин Всеволодович Григорович
Пленарные лекции
11.40
ПЛ-1
Третьяков Ю.Д., Казин П.Е.
МАГНИТНЫЕ МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва)
12.20
ПЛ-2
Латышев А.В.
КОМПЛЕКСНАЯ СТРУКТУРНАЯ НАНОДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (Новосибирск)
13.00
ПЛ-3
Сапрыкин А.И.
МЕТОДЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
13.40
ПЛ-4
Малахов В.В.
СТЕХИОГРАФИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
14.20-14.40


Кофе-перерыв

Председатель – д.т.н. Анатолий Ильич Сапрыкин
14.40
ПР-1 
Презентационный доклад Генерального спонсора
Ильин А.В.
Interactive Corparation, Japan
15.00
ПР-2 
Презентационный доклад Официального спонсора
Нехин М.Ю., Кузнецов Г.Б., Аникин К.В.* 
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ HORIBA SCIENTIFIC ДЛЯ АНАЛИЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Найтек Инструментс, ЗАО (Долгопрудный)
*Московское представительство Horiba Scientific (Москва)

15.20
ПЛ-5
Салихов К.М.
ЭПР КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОСКОПИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского (Казань)
16.00
ПЛ-6
Григорович К.В.
РАЗВИТИЕ ТЕРМОЭКСТРАКЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗООБРАЗУЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ
Институт металлургии и материалов им. А.А. Байкова РАН (Москва)
16.40
ПЛ-7
Рыхлицкий С.В., Швец В.А., Спесивцев Е.В.
ЭЛЛИПСОМЕТРИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (Новосибирск)
17.20
ПЛ-8
Ревенко А.Г.
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Институт земной коры СО РАН (Иркутск)

18.00


Открытие выставки
19.00



Фуршет
13 октября








Вторник

Малый зал Дома ученых СО РАН

Председатель - Д.ф.-м.н. Сергей Васильевич Цыбуля
Пленарные лекции
9.00
ПЛ-9
Князев Б.А.
Новосибирский лазер на свободных электронах: возможности для исследования свойств материалов
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирский государственный университет (Новосибирск)
9.40
ПЛ-10
Кирик С.Д.
ДИФРАКЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЗОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Институт химии и химической технологии СО РАН (Красноярск)
10.20
ПЛ-11
Васильева И.Г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
11.00-11.20


Кофе-перерыв

Секция 1. Общие вопросы диагностики состава и структуры
Председатель - к.ф.-м.н. Николай Николаевич Косырев
Ключевой доклад

11.20
КД-1-1
Стрекаловский В.Н., Вовкотруб Э.Г., Салюлев А.Б.
МИКРОСПЕКТРОСКОПИЯ КР - ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН (Екатеринбург)
Устные доклады

11.50
УД-1-1
Аюпов Б.М., Баковец В.В., Паулиш А.Г.*, Федоринин В.Н.*, Данилович В.С.
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И СТРУКТУРЫ НАНОРАЗМЕРНЫХ МЕМБРАН ДЛЯ АКУСТООПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
*Новосибирский филиал Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН «КТИ ПМ» (Новосибирск)
12.10
Семинар научной молодежи
Морозов Е.В.*, Каменский Е.С.**, Кузнецов П.Н.**, Фалалеев О.В.*,***
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОНИКНОВЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЯ В БУРЫЙ УГОЛЬ МЕТОДАМИ НАБУХАНИЯ И ЯМР-МИКРОТОМОГРАФИИ
*Сибирский федеральный университет (Красноярск)
**Институт химии и химической технологии СО РАН (Красноярск)
***Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН (Красноярск
Артёмов В.Г., Капралов П.О., Тихонов В.И., Волков А.А.
ДИФФУЗИЯ МОЛЕКУЛ ВОДЫ В ПОРИСТО-ГРАНУЛИРОВАННЫХ СРЕДАХ
Институт общей физики им. А.М. Прохорова (Москва)
12.30
УД-1-3
Богуславский Е.Г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭПР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИОННОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ В ПЛЕНКАХ И ТЕКСТУРАХ
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
12.50
УД-1-4
Набиуллин И.Р., Лачинов А.Н.
РЕГИСТРАЦИЯ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛАХ С ПОМОЩЬЮ ТОНКИХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК
Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН (Уфа)
13.10-14.40


Обед
Председатель – д.ф.-м.н. Лев Константинович Орлов
Устные доклады

14.40
УД-1-5
Акимов В.В., Герасимов И.Н., Михлин Ю.Л.*, Белозерова О.Ю.
ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАНОРАЗМЕРНЫЕ ФАЗЫ: ОСОБЕННОСТИ РОСТА, МИКРОСТРУКТУРА И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Институт геохимии СО РАН (Иркутск)
*Институт химии и химической технологии СО РАН (Красноярск)
15.00
УД-1-6
Коршунов А.В., Ильин А.П.
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫХ НАНОПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ
Томский политехнический университет (Томск)
15.20
УД-1-7
Косырев Н.Н., Заблуда В.Н., Варнаков С.Н., Швец В.А.*, Рыхлицкий С.В.*, Спесивцев Е.В.*, 
Прокопьев В.Ю.*
ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ НАНОКЛАСТЕРОВ СИЛИЦИДА ЖЕЛЕЗА В ГЕТЕРОСИСТЕМАХ Si/FeSi МЕТОДОМ МАГНИТОЭЛЛИПСОМЕТРИИ
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН (Красноярск)
*Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова (Новосибиpск)
15.40-16.00


Кофе-перерыв

Председатель – д.ф.-м.н. Дмитрий Иванович Кочубей
Устные доклады

16.00
УД-1-8
Варнек В.А., Оглезнева И.М., Асанов И.П., Ребров А.К.*, Сафонов А.И.*, Тимошенко Н.И.*
ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ГАЗОСТРУЙНЫМ ОСАЖДЕНИЕМ, МЕТОДАМИ СПЕКТРОСКОПИИ И РЕНТГЕНОФАЗОВОГО АНАЛИЗА
Институт неорганической химии им. А.В.Николаева СО РАН (Новосибирск)
*Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН (Новосибирск)
16.20
УД-1-9
Орлов Л.К., Дроздов М.Н., Вдовин В.И.*, Штейнман Э.А.**, Подъячева О.А.***
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПЛЕНОК КАРБИДА КРЕМНИЯ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ НА КРЕМНИИ В УСТАНОВКАХ ВАКУУМНОЙ ЭПИТАКСИИ ИЗ ГИДРИДОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ
Институт физики микроструктур РАН (Нижний Новгород)
*Институт химических проблем микроэлектроники (Москва)
**Институт физики твердого тела РАН (Черноголовка) 
***Нижегородский государственный технический университет им. Р.E. Алексеева (Нижний Новгород)
16.40
УД-1-10
Иванов Д.А., Фролов Ю.В., Пивкина А.Н., Моногаров К.А., Мееров Д.Б., Муравьев Н.В., 
Орджоникидзе О.С.
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА НА ПОДЛОЖКУ
Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (Москва)
17.00
УД-1-11
Ланская О.Г., Лиленко Е.П.*
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ В СТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ АНОДНЫЙ ОКСИД – КАДМИЕВЫЙ ТЕЛЛУРИД РТУТИ МЕТОДОМ РЕЗЕРФОРДОВСКОГО ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск)
*ОСП «СФТИ ТГУ» (Томск)
17.20
УД-1-12
Лебедев Д.В., Калачев А.А.*, Мясникова Л.П., Марихин В.А.
ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ УПАКОВКИ В ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ ПОЛИМЕРОВ
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе (Санкт-Петербург)
**PlasmachemGmbh (Berlin, Germany)
17.40
УД-1-13
Муравьев Н.В., Фролов Ю.В., Пивкина А.Н., Моногаров К.А., Мееров Д.Б., Иванов Д.А., 
Орджоникидзе О.С.
ДИАГНОСТИКА СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (Москва)
Музыкальный салон Дома ученых СО РАН

Секция 2. Методы определения химического состава функциональных материалов
Председатель – д.х.н. Игорь Дмитриевич Ковалев
Ключевой доклад

11.20
КД-2-1
Пименов В.Г.
ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ С КОНЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПРИМЕСЕЙ ОТГОНКОЙ МАТРИЦЫ В АВТОКЛАВЕ
Институт химии высокочистых веществ РАН (Нижний Новгород)
Устные доклады

11.50
УД-2-1
Быстров С.Г.
НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЛОКАЛЬНОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ СВЕРХТОНКИХ СЛОЕВ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Физико-технический институт УрО РАН (Ижевск)
12.10
УД-2-2
Колпакова Н.А., Горчаков Э.В., Габдурахманова Э.М.
ОЦЕНКА ФАЗОВОГО СОСТАВА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ОСАДКОВ СОДЕРЖАЩИХ ЗОЛОТО И ПЛАТИНУ МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ
Томский политехнический университет (Томск)
12.30
УД-2-3
Михлин Ю.Л., Лихацкий М.Н., Романченко А.С., Томашевич Е.В., Карачаров А.С., Сайкова С.В.*, Воробьев С.А.*, Трубина С.В.**, Эренбург С.Б.**
ИЗУЧЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР МЕТАЛЛОВ И СУЛЬФИДОВ МЕТАЛЛОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ, С ПОМОЩЬЮ СЗМ, РФЭС, XAS
Институт химии и химической технологии СО РАН (Красноярск)
*Сибирский федеральный университет (Красноярск)
**Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
12.50
УД-2-4
Морозова Г.И.
МЕТОД ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ФАЗОВОГО АНАЛИЗА В ИССЛЕДОВАНИИ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (Москва)
13.10-14.40


Обед
Председатель – к.х.н. Сергей Геннадьевич Быстров
Устные доклады

14.40
Семинар научной молодежи
Белоцерковская В.Ю., Яковлева Е.Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА «СТАРЕНИЯ» ПОЛИ(1-ТРИМЕТИЛСИЛИЛ-1-ПРОПИНА)   МЕТОДОМ  ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
Сайфутдинов Б.Р., Курбатова С.В., Юдашкин А.В.*
ТОПОЛОГО-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРУ- И СЕЛЕНСОДЕРЖАЩИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЮМИНОФОРОВ
Самарский государственный университет (Самара)
*Самарский государственный технический университет (Самара)
15.00
УД-2-6
Заксас Н.П., Комиссарова Л.Н., Сапрыкин А.И.
АНАЛИЗ МИКРО- И НАНОДИСПЕРСНЫХ ПРОБ МЕТОДОМ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХСТРУЙНОГО ДУГОВОГО ПЛАЗМОТРОНА
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
15.20
УД-2-7
Чусова Т.П., Зеленина Л.Н., Васильева И.Г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА КОНДЕНСИРОВАННЫХ ФАЗ МЕТОДОМ СТАТИЧЕСКОЙ ТЕНЗИМЕТРИИ
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
15.40-16.00


Кофе-перерыв

Председатель – к.х.н. Нина Федоровна Захарчук
Устные доклады

16.00
УД-2-8
Низовский А.И., Кардаш Т.Ю., Плясова Л.М., Довлитова Л.С., Калинкин А.В., Бондарева В.М., Андрушкевич Т.В.
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА, СТРОЕНИЯ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАТАЛИЗАТОРОВ VMoNbO
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)

16.20
УД-2-9
Болдырева Н.Н.
ТЕХНИКА И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФАЗОВОМУ АНАЛИЗУ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ ОБЪЕКТОВ БЕЗЭТАЛОННЫМ МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРЕНИЯ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
16.40
УД-2-10
Агабабова Т.В., Ковалева О.В., Остапчук И.С., Издебская Л.И.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ ПРИ КОНТРОЛЕ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИ, НИКЕЛЯ И КОБАЛЬТА КОМПАНИИ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
Контрольно-аналитический департамент ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" (Норильск)
17.00
УД-2-11
Олейник И.И., Фадеева В.П., Тихова В.Д., Олейник И.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ПОСТМЕТАЛЛОЦЕНОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ОЛЕФИНОВ
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова (Новосибирск)
17.20
УД-2-12
Цыганкова А.Р., Чанышева Т.А., Шелпакова И.Р., Сапрыкин А.И.
ХИМИКО-АТОМНО-ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОКСИДОВ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ОСНОВЫ
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
17.40
УД-2-13
Троицкая И.Б., Атучин В.В., Громилов С.А.*, Васильева И.Г.*
СОСТАВ И СТРУКТУРА НИЗКОРАЗМЕРНЫХ КРИСТАЛЛОВ GeO2 и MoO3, ОСАЖДАЕМЫХ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (Новосибирск)
*Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
18.30
Концерт вокального ансамбля Павла Шаромова 
Новосибирской государственной филармонии
Большой зал Дома ученых СО РАН
14 октября








Среда
Малый зал Дома ученых СО РАН

Председатель – д.х.н. Инга Григорьевна Васильева
Пленарные лекции

9.00
ПЛ-12
Цыбуля С.В.
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА НАНОКРИСТАЛЛОВ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
9.40
ПЛ-13
Шелковников В.В., Васильев Е.В., Ковалевский В.И., Пен Е.Ф.*, Твердохлеб П.Е.*, Щепеткин Ю.Н.*, Штейнберг И.Ш.*
ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОТОПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН (Новосибирск)
*Институт автоматики и электрометрии СО РАН (Новосибирск)
10.20
ПЛ-14
Болдырева Е.В.
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ IN SITU
Новосибирский государственный университет, Институт химии твердого тела и механохимии 
СО РАН (Новосибирск)
11.00-11.20


Кофе-перерыв

Секция 1. Общие вопросы диагностики состава и структуры
Председатель – д.х.н. Владимир Николаевич Сидельников
Ключевой доклад

11.20
КД-1-2
Литвинов И.А., Синяшин О.Г.
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦКП ЛОКАЛИЗОВАННОГО ТИПА ИОФХ КазНЦ РАН. ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН (Казань)
Устные доклады

11.50
УД-1-14
Левченко Л.М.
ТЕКСТУРНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАНОУГЛЕРОДНЫХ СОРБЕНТОВ
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
12.10
УД-1-15
Велигжанин А.А.*,**, Зубавичус Я.В.*,**, Чернышов А.А.*, Тригуб А.Л.*,**, Хлебников А.С.*, 
Низовский А.И.***, Худорожков А.К.***, Бекк И.Э.***, Бухтияров В.И.***
IN SITU ЯЧЕЙКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ КАТАЛИЗАТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНХРОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
*Российский научный центр "Курчатовский Институт" (Москва)
**Московский физико-технический институт (Государственный университет)(Москва)
***Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
12.30
УД-1-16
Недосейкина Т.И., Мороз Б.Л.*, Пыряев П.А.*, Бухтияров В.И.*
ПРИМЕНЕНИЕ XAFS-СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРЯДОВОГО СОСТОЯНИЯ И ЛОКАЛЬНОЙ АТОМНОЙ СТРУКТУРЫ ЗОЛОТА В КАТАЛИЗАТОРАХ Au/C
Институт неорганической химии им А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
*Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
12.50
УД-1-17
Криворучко О.П., Ларина Т.В.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ САМОСБОРКИ "СНИЗУ-ВВЕРХ" И СВОЙСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСОСОЕДИНЕНИЙ ДВУХ- И ТРЕХЗАРЯДНЫХ КАТИОНОВ В РАСТВОРАХ И В ПОРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ HZSM-5
Институт катализа им. Г.К. Борескова СO РАН (Новосибирск)
13.10-14.30


Обед
Председатель – д.х.н. Игорь Анатольевич Литвинов
Пленарные презентационные доклады

14.30
ПР-3 Презентационный доклад компании Bruker
Прибора В.Н.
СОВРЕМЕННОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Bruker AXS
ООО "Брукер" (Москва)
14.40
ПР-4 Презентационный доклад Серебряного спонсора
Бессонов Е.В., Чижов П.С.
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ «ТЕРМО ТЕХНО» ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА, КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ, МИКРОСТРУКТУРЫ И МОРФОЛОГИИ НАНООБЪЕКТОВ
ООО "Термо Техно" (Москва)
15.00
ПР-5 Презентационный доклад Бронзового спонсора
Ветрова Т.И.
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПРИБОРЫ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФИРМЫ NETZSCH
Представительство NETZSCH-Geraetebau GmbH в России (Москва)
15.20
ПР-6 Презентационный доклад компании "Солисте Корпорэйшн" и "Ригаку Корпорэйшн"
Ивата A.
СОВРЕМЕННЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ
Ригаку Корпорэйшн, Япония
15.40
ПР-7 Презентационный доклад компании PANalytical B.V.
Устные доклады

16.00
УД-1-18
Швец В.А.*,**, Михайлов Н.Н.*, Дворецкий С.А.*, Спесивцев Е.В.*, Рыхлицкий С.В.*
ПРЕЦИЗИОННЫЙ ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ НАНОСТРУКТУР КРТ МЕТОДОМ МЛЭ
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (Новосибирск)
*Новосибирский государственный университет (Новосибирск)
16.20
УД-1-19
Исмагилов И.З.*,*****, Hair L.M.*,**, Wong J.*,**, Fröba M.*,***, Frahm R.*,****
МЕТОД QUICK XAFS В РЕЖИМЕ IN SITU ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕАКЦИОННОЙ СРЕДЫ НА НАНОРАЗМЕРНЫЕ АЭРОГЕЛЕВЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ТИПА DENOX
*Lawrence Livermore National Laboratory (Livermore, USA)
**EXAFS Materials Inc. (Danville, USA)
***Justus-Liebig-Universität Gießen (Gießen, Germany)
****Bergische Universität Wuppertal (Wuppertal, Germany)
*****Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
16.40
УД-1-20
Золотова Е.С., Аюпов Б.М., Солодовникова З.А., Солодовников С.Ф.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА  И ПАРАМЕТРОВ ЦВЕТА НОВЫХ ПИГМЕНТОВ НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ МОЛИБДАТОВ
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
Музыкальный салон Дома ученых СО РАН

Секция 2. Методы определения химического состава функциональных материалов
Председатель – к.х.н. Владимир Георгиевич Пименов
Ключевой доклад

11.20
КД-2-2
Иванов В.П.
ПРИМЕНЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ ИОННОЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ АНАЛИЗА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЁВ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
Устные доклады

11.50
УД-2-14
Baake O., Hoffmann P.S., Klein A., Pollakowski B.*, Beckhoff B.*, Ensinger W., Kosinova M.L.**, 
Fainer N.I.**, Trunova V.A.**
COMPARISON OF THE ANALYTICAL CHARACTERIZATION OF BCxNy FILMS GROWN WITH TRIMETHYLAMINE BORANE, TRIETHYLAMINE BORANE OR TRIMETHYLBORAZINE PRECURSOR
Technische Universitaet Darmstadt (Darmstadt, Germany)
*Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Berlin, Germany)
**Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry SB RAS (Novosibirsk, Russia)
12.10
УД-2-15
Захарчук Н.Ф.
ИНВЕРСИОННАЯ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
12.30
УД-2-16
Демидова М.Г., Булавченко А.И., Подлипская Т.Ю., Боронин А.И.*, Кибис Л.С.*, Зайковский В.И.*
МЕТОДЫ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ СЕРЕБРА, ПОЛУЧЕННЫХ МИЦЕЛЛЯРНЫМ СИНТЕЗОМ
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
*Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
12.50
УД-2-17
Трунова В.А., Зверева В.В.
ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ SRXRF, TXRF, NEXAFS C ИСПОЛЬЗОВАНИИЕМ СИНХРОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
13.10-14.30


Обед
Председатель – к.т.н. Татьяна Борисовна Ежевская
Устные доклады

16.00
УД-2-18
Конопелько Л.А., Кустиков Ю.А., Козлов Д.Н. 
СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева 
(Санкт-Петербург)
16.20
УД-2-19
Косова Н.В.
ХРОНОПОТЕНЦИОМЕТРИЯ – НОВЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ В ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН (Новосибирск)
16.40
УД-2-20
Протопопов А.В., Саипов А. 
ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ЭВТЕКТИЧЕСКОГО СПЛАВА ЖЕЛЕЗО-ФОСФОР НА СКАНИРУЮЩЕМ НИЗКОВАКУУМНОМ РАСТРОВОМ ЭЛЕКТРОННОМ МИКРОСКОПЕ ISM-6490LV  ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО КАТАЛИЗАТОРА
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова (Казахстан)
17.00

Кофе

Стендовая сессия

Круглый стол
15 октября








Четверг
Малый зал Дома ученых СО РАН

Председатель – д.х.н. Сергей Дмитриевич Кирик
Пленарные лекции

9.00
ПЛ-15
Мазалов Л.Н.
МЕТОДЫ РЕНТГЕНОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО И ПРОСТРАНСТВЕННОГО СТРОЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева (Новосибирск)
9.40
ПЛ-16
Мартьянов О.Н., Бухтиярова Г.А.
РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В СПЕКТРОСКОПИИ ЭЛЕКТРОННОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА МАГНИТОУПОРЯДОЧЕННЫХ ФАЗ В КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
10.20
ПЛ-17
Лапина О.Б. 
ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА В ИССЛЕДОВАНИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
11.00-11.20


Кофе-перерыв

Секция 3. Методы определения параметров кристаллической структуры
Председатель – д.х.н. д.х.н. Зинфер Ришатович Исмагилов 
Ключевой доклад

11.20
КД-3-1
Плясова Л.М.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ IN SITU В КАТАЛИЗЕ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
Устные доклады

11.50
УД-3-1
Алексеев А.В., Громилов С.А.
РЕНТГЕНДИФРАКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В МИКРОКОЛИЧЕСТВАХ
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
12.10
УД-3-2
Якимов И.С., Дубинин П.С., Залога А.Н., Пиксина О.Е., Якимов Я.И.
РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ МЕТОДОВ БЕССТАНДАРТНОГО РЕНТГЕНОФАЗОВОГО АНАЛИЗА
Сибирский федеральный университет, Институт цветных металлов и материаловедения (Красноярск)
12.30
УД-3-3
Солотчина Э.П., Жданова А.Н., Солотчин П.А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ XRD ПРОФИЛЕЙ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМАХ
Институт геологии и минералогии СО РАН (Новосибирск)
12.50
УД-3-4
Черепанова С.В., Цыбуля С.В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ ДИФРАКЦИОННЫХ КАРТИН ДЛЯ 1D РАЗУПОРЯДОЧЕННЫХ СТРУКТУР КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ И НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
13.10-14.30


Обед
Председатель – д.ф.-м.н. Сергей Александрович Громилов
Ключевой доклад

14.30
КД-3-2
Мороз Э.М.
СТРУКТУРНАЯ ДИАГНОСТИКА НАНОМАТЕРИАЛОВ: ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА РАДИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
Устные доклады

15.00
УД-3-5
Пахарукова В.П., Мороз Э.М., Зайковский В.И., Тузиков Ф.В., Космамбетова Г.Р.*
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ КОМПЛЕКСОМ СТРУКТУРНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
*Институт физической химии им. Л.В. Писаржевского НАН Украины (Киев, Украина)
15.20
УД-3-6
Зюзин Д.А., Шефер К.И., Мороз Э.М.
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСЕВДОБЕМИТОВ И ОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ НА ИХ ОСНОВЕ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
15.40-16.00


Кофе-перерыв

Председатель – д.х.н. Элла Михайловна Мороз
Устные доклады

16.00
УД-3-7
Дребущак Т.Н.
О ДИАГНОСТИКЕ ПОЛИМОРФНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ МЕТОДОМ РФА НА ПРИМЕРЕ ХЛОРПРОПАМИДА
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН (Новосибирск)
16.20
УД-3-8
Дроздов В.А., Леонтьева Н.Н., Гуляева Т.Т., Савельева Г.Г., Белая Л.А.*, Доронин В.П.*
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ ЦЕОЛИТОВ В ОКСИДНЫХ НАНОКОМПОЗИТАХ МЕТОДАМИ АДСОРБЦИИ И РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА
Омский научный центр СО РАН, ОмЦКП СО РАН (Омск)
*Институт проблем переработки углеводородов СО РАН (Омск)
16.40
УД-3-9
Зайковский В.И., Голубь А.С.*, Лененко Н.Д.*, Новиков Ю.Н.*
АТОМНАЯ СТРУКТУРА ИНТЕРКАЛЯЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ МОНОСЛОЕВОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ MoS2, ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
*Институт элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова (Москва)
17.00
УД-3-10
Тузиков Ф.В., Исупов В.П.*
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МАЛОУГЛОВОГО РЕНТГЕНОВСКОГО РАССЕИВАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ НАНОКОМПОЗИТОВ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
*Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН (Новосибирск)
17.20
УД-3-11
Булавченко О.А., Черепанова С.В., Цыбуля С.В.
ДИФРАКЦИОННЫЕ IN SITU ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ АКТИВАЦИИ ОКСИДНЫХ АЛЮМОКОБАЛЬТОВЫХ И АЛЮМОМАРГАНЦЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск), Новосибирский государственный университет (Новосибирск)
17.40
УД-3-12
Иванов М.Г.*, Шмаков А.Н.*,**, Подъячева О.Ю.*
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНХРОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КИСЛОРОДПРОНИЦАЕМЫХ МЕМБРАН
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
*Новосибирский государственный университет (Новосибирск)
Музыкальный салон Дома ученых СО РАН

Секция 4. Методы определения электронных характеристик вещества
Председатель – д.х.н. Виталий Петрович Исупов
Ключевой доклад

11.20
КД-4-1
Коваленко В.И.
КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН (Казань)
Устные доклады

11.50
УД-4-1
Калинкин А.В.*, Смирнов М.Ю.*, Низовский А.И.*, Бухтияров В.И.*,**
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ H2Pt(OH)6 И K2PtCl6 ПОД ДЕЙСТВИЕМ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МЕТОДОМ РФЭС
*Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
**Новосибирский государственный университет (Новосибирск)
12.10
УД-4-2
Лавренова Л.Г.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОХРОМНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗА(II) С 1,2,4-ТРИАЗОЛАМИ И БИС(ПИРАЗОЛ-1-ИЛ)МЕТАНОМ, ОБЛАДАЮЩИХ СПИНОВЫМ ПЕРЕХОДОМ
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск), Новосибирский государственный университет (Новосибирск)
12.30
УД-4-3
Мазалов Л.Н., Крючкова Н.А., Диков Ю.П.*, Соколов В.В., Филатова И.Ю., Коротаев Е.В., 
Федоренко А.Д.
ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ СuCr1-xVxS2 (x=0–0.4) МЕТОДАМИ РФЭС, РЭС И XANES СПЕКТРОСКОПИИ
Институт неорганической химии им. А.В.Николаева СО РАН (Новосибирск)
*Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН (Москва)
12.50
УД-4-4
Надолинный В.А., Голушко В.В., Пальянов Ю.Н.*, Шацкий В.С.*, Кузнецов В.Л.**, Юрьева О.П., Володин А.М.**
О ПРИРОДЕ ЭПР СПЕКТРА В УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ АЛМАЗАХ
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
*Институт геологии, геофизики и минералогии СО РАН (Новосибирск)
**Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
13.10-14.30


Обед
Председатель – д.ф.-м.н. Николай Васильевич Сидоров
14.30
Семинар научной молодежи
Якимов Я.И., Семенкин Е.С., Якимов И.С.
ДВУХУРОВНЕВЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА ПОЛИКРИСТАЛЛОВ
Сибирский федеральный университет (Красноярск)
Яценко Д.А., Цыбуля С.В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ ДИФРАКЦИОННЫХ КАРТИН ДЛЯ АНСАМБЛЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ХАОТИЧЕСКИ РАЗОРИЕНТИРОВАННЫХ ЧАСТИЦ
Новосибирский государственный университет (Новосибирск), Институт катализа 
им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
Устные доклады

15.00
УД-4-5
Надолинный В.А., Павлюк А.А., Солодовников С.Ф., Солодовникова З.А., Золотова Е.С., Небогатикова Н.А., Плюснин В.Ф.*
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ Li2Zn2(MoO4)2
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
*Институт химической кинетики и горения СО РАН (Новосибирск)
15.20
УД-4-6
Зиновьева А.Ф., Двуреченский А.В., Стёпина Н.П., Дерябин А.С., Никифоров А.И., Кулик Л.В.*
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ЭПР НАНОСТРУКТУР Ge/Si С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (Новосибирск)
*Институт химической кинетики и горения СО РАН (Новосибирск)
15.40-16.00


Кофе-перерыв

Председатель – д.ф.-м.н. Владимир Акимович Надолинный
Устные доклады

16.00
УД-4-7
Исмагилов И.З.*,***, Матус Е.В.*, Якутова А.М.*, Протасова Л.Н.*,**, Rebrov E.V.**, Керженцев М.А.*, Исмагилов З.Р.,* Schouten J.C.**, Bernhardt P.***, Garin F.***
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ И СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ НАНОРАЗМЕРНЫХ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА МЕЗОПОРИСТЫХ НОСИТЕЛЯХ МЕТОДАМИ РФЭС И ИКС
*Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
**Eindhoven University of Technology (Eindhoven, The Netherlands)
***Université Louis Pasteur (Strasbourg, France)
16.20
УД-4-8
Сидоров Н.В., Чуфырев П.Г., Палатников М.Н., Калинников В.Т.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ И КЕРАМИК НИОБАТОВ-ТАНТАЛАТОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ КР
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского научного центра РАН (Апатиты)
16.40
УД-4-9
Соснов Е.А., Васильева К.Л., Малков А.А., Малыгин А.А.
АНАЛИЗ КООРДИНАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ АТОМОВ В ПОВЕРХНОСТНЫХ НАНОСТРУКТУРАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ДИФФУЗНОГО ОТРАЖЕНИЯ
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет) (Санкт-Петербург)
17.00
УД-4-10
Окотруб А.В., Булушева Л.Г., Асанов И.П.
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ МЕТОДАМИ РЕНТГЕНОВСКОЙ И ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
17.20
УД-4-11
Вовк Е.И., Смирнов М.Ю., Калинкин А.В., Пашис А.В., Герасимов Е.Ю. Бухтияров В.И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НАНЕСЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАТАЛИЗАТОРОВ МЕТОДОМ РФЭС
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
17.40
УД-4-12
Федорова А.В., Чежина Н.В.
МАГНЕТОХИМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ АТОМОВ ПЕРЕХОДНОГО ЭЛЕМЕНТА В МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫХ МАНГАНИТАХ ЛАНТАНА
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Петродворец)
19.00

Банкет

16 октября








Пятница
Малый зал Дома ученых СО РАН
Председатель – д.х.н. Олег Николаевич Мартьянов
Пленарные лекции

9.00
ПЛ-18
Кочубей Д.И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА EXAFS ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ СИНТЕЗА НОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
9.40
ПЛ-19
Зайковский В.И.
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ КАТАЛИЗАТОРОВ И ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
10.20
ПЛ-20
Макаренко И.В., Дементьев П.А., Дунаевский М.С., Гуревич С.А., Кожевин В.М., Явсин Д.А., 
Титков А.Н.
СОЧЕТАНИЕ МЕТОДОВ ЗОНДОВОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ДИСПЕРСНОСТИ, ТЕКСТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛОЕВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе (Санкт-Петербург)
11.00-11.20


Кофе-перерыв

Секция 5. Методы определения дисперсности и текстурных характеристик
Председатель – д.х.н. Елена Владимировна Болдырева
Ключевой доклад

11.20
КД-5-1
Ильин А.П., Шувалов Г.В.*, Клековкин И.В.*, Коршунов А.В., Толбанова Л.О.
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ТЕСТИРОВАНИЯ НАНОПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ
Томский политехнический университет (Томск)
*ФГУП Сибирский НИИ метрологии (Новосибирск)
Устные доклады

11.50
УД-5-1
Тузиков Ф.В.*,**, Бекк И.Э.*, Тузикова Н.А., Бухтияров В.И.*,**
МУРР В ПРИЛОЖЕНИИ К ГЕТЕРОГЕННЫМ КАТАЛИЗАТОРАМ: НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ДИСПЕРСНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ С МАТРИЦАМИ-НОСИТЕЛЯМИ
*Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
**Новосибирский государственный университет (Новосибирск)
12.10
УД-5-2
Андреев Д.С., Arriaga E.A.*
АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СУБМИКРОННЫХ И НАНОЧАСТИЦ МЕТОДОМ КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА С ДЕТЕКЦИЕЙ СВЕТОРАССЕИВАНИЯ, ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ И ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ
Лимнологический институт СО РАН (Иркутск)
*University of Minnesota, (Minneapolis, USA)
12.30
УД-5-3
Анисимов А.В., Барахтин Б.К., Немец А.М., Федосеев М.Л.
МЕТОДЫ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА В ПРОИЗВОДСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ФГУП ЦНИИ КМ "Прометей" (Санкт-Петербург)
12.50
УД-5-4
Жейвот В.И., Мороз Э.М., Зайковский В.И., Криворучко В.Н.
УГЛЕРОДНЫЕ СОРБЕНТЫ: НАНО- И АДСОРБЦИОННЫЕ ТЕКСТУРЫ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
13.10-14.30


Обед
Председатель – д.б.н. Федор Васильевич Тузиков
Устные доклады

14.30
УД-5-6
Каныгин М.А., Окотруб А.В., Булушева Л.Г., Куреня А.Г.
РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ПЛЕНОК ОРИЕНТИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБ
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
14.50
УД-5-5
Чайкина М.В., Зайковский В.И.*, Рудина Н.А.*, Ищенко А.В.*
ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН (Новосибирск)
*Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
15.10
Семинар научной молодежи
Анчарова У.В.*,** Ляхов Н.З.*, Немудрый А.П.*
СТРУКТУРНЫЕ И ТЕКСТУРНЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ФЕРРОЭЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ C ВЫСОКОЙ КИСЛОРОДНОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ
*Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН (Новосибирск)
**Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск)
Адеева Л.Н., Коваленко Т.А., Кривонос О.И.*, Плаксин Г.В.*
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ САПРОПЕЛЕВЫХ СОРБЕНТОВ
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск)
*Институт проблем переработки углеводородов СО РАН (Омск)
15.30


Закрытие конференции

Музыкальный салон Дома ученых СО РАН

Секция 6. Термоаналитические методы
Председатель – к.х.н. Андрей Викторович Матвеев
11.20
Семинар научной молодежи
Филоненко Г.А.*, Хасин А.А.*,**
ТЕРМОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАТИОНОВ МЕДИ ИЗ СОВМЕСТНЫХ ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
*Новосибирский государственный университет (Новосибирск)
**Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
Соколова М.Д., Давыдова М.Л., Шадринов Н.В.
СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИМЕР – ЭЛАСТОМЕРНОГО КОМПОЗИТА
Институт проблем нефти и газа СО РАН (Якутск)
Председатель – д.х.н. Владислав Вениаминович Малахов
Устные доклады

11.50
УД-6-1
Орджоникидзе О.С., Пивкина А.Н., Фролов Ю.В.
ТЕРМОКИНЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗЛОЖЕНИЯ ОКТОГЕНА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ СОВМЕЩЕННОГО ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (Москва)
12.10
УД-6-2
Крысин А.П., Васильев В.Г., Никуличева О.Н., Фадеева В.П.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ЗАТРУДНЕННЫХ ФЕНОЛОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МОДИФИКАТОРОВ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН (Новосибирск)

12.30
УД-6-3
Толбанова Л.О., Шувалов Г.В.*, Клековкин И.В.*, Ильин А.П., Коршунов А.В.
ПРИМЕНЕНИЕ ДТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАНОПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ
ГОУ ВПО Томский политехнический университет (Томск)
*ФГУП Сибирский НИИ метрологии (Новосибирск)
12.50
УД-6-4
Селиванова Е.А., Чернов В.П., Лимарев П.С.
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМОСТОЙКОСТИ ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ГОУ ВПО "Магнитогорский технический университет им. Г.И. Носова" (Магнитогорск)
13.10-14.30


Обед
15.30

Закрытие конференции
16.00

Экскурсии в химические институты Академгородка
Стендовые доклады

Секция 1. Общие вопросы диагностики состава и структуры
СД-1-1. Арбузов А.Б., Дроздов В.А.*, Тренихин М.В., Лихолобов В.А.*
ПРИМЕНЕНИЕ ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ИССЛЕДОВАНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ОКСИДНЫХ СЛОЕВ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО АЛЮМИНИЯ
Институт проблем переработки углеводородов СО РАН (Омск)
*Омский научный центр СО РАН (Омск)
СД-1-2. Артёмов В.Г., Капралов П.О., Тихонов В.И., Волков А.А.
ДИФФУЗИЯ МОЛЕКУЛ ВОДЫ В ПОРИСТО-ГРАНУЛИРОВАННЫХ СРЕДАХ
Институт общей физики им. А.М. Прохорова (Москва)
СД-1-3. Булавченко А.И.*, Шкатулов А.И.**, Плясова Л.М.***, Подлипская Т.Ю.*
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ НИТРАТА АММОНИЯ
* Институт неорганический химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
**ГОУ ВПО Новосибирский государственный университет (Новосибирск)
*** Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
СД-1-4. Валеев Р.Г.*,**, Сурнин Д.В.*, Ветошкин В.М.**, Кривенцов В.В.***, Зубавичус Я.В.****, Мезенцев Н.А.*****
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЦ ПОРИСТОГО Al2O3 ДЛЯ СИНТЕЗА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОСТРУКТУР Ge
*Физико-технический институт УрО РАН (Ижевск)
**ГОУ ВПО Удмуртский госуниверситет (Ижевск) 
***Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
****КЦСИ РНЦ «Курчатовский институт» (Москва)
*****Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск)
СД-1-5. Кривенцов В.В., Бекк И.Э., Иванов Д.П., Якимчук Е.П., Новгородов Б.Н., 
Зайковский В.И., Бухтияров В.И.
ИЗУЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НАНЕСЕННЫХ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПАЛЛАДИЕВЫХ И ПЛАТИНОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
СД-1-6. Дребущак И.В.*, Колесов Б.А.*, Козлова С.Г.*,**, Болдырева Е.В.***,****
КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОРОДНЫХ СВЯЗЕЙ В КРИСТАЛЛАХ АЛАНИНА И (-АЛАНИНА
*Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
**Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
***Новосибирский государственный университет, НОЦ "Молекулярный дизайн и экологически безопасные технологии" (Новосибирск)
****Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН (Новосибирск)
СД-1-7. Егорова С.Р., Наумкина Н.И.*, Ильичёва О.М.*, Катаев А.Н., Лыгина Т.З.*, 
Ламберов А.А.**
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ФАЗОВОГО СОСТАВА ГИДРОКСИДОВ И ОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ, СИНТЕЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ТЕРОМО- И ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ ГРАНУЛ ГИДРАРГИЛЛИТА
Казанский государственный технологический университет (Казань)
*Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых (Казань)
**Казанский государственный университет (Казань)
СД-1-8. Жогова К.Б., Лакеева О.А., Трифонов С.А.*, Соснов Е.А.*
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ПОКРЫТИЯ
Российский Федеральный Ядерный Центр – ВНИИЭФ (Саров)
*Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Санкт-Петербург)
СД-1-9. Жогова К.Б., Орликова Е.Г., Золотухина Н.Л., Усенко С.И., Садчикова Л.М., Гожева О.Н., Карельская Т.В., Чудинова Н.Н., Егорушина Н.И., Лисовенко Н.А.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗЛИЧНЫХ СОСТАВОВ ОРТОСИЛИКАТА-ОРТОФОСФАТА ЛИТИЯ
Российский Федеральный Ядерный Центр - ВНИИЭФ (Саров, Нижегородская обл.)
СД-1-10. Игуменов И.К., Кучумов Б.М., Корецкая Т.П., Трубин С.В., Кручинин В.Н.*, 
Рыхлицкий С.В.*, Швец В.А.*, Калинкин А.В.**
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, МОРФОЛОГИЯ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТОНКИХ ПЛЕНОК МЕДИ, ПОЛУЧЕННЫХ В ВУФ-СТИМУЛИРОВАННОМ MOCVD ПРОЦЕССЕ
Институт неорганической химии СО РАН им. А.В. Николаева (Новосибирск)
*Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (Новосибирск)
**Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
СД-1-11. Ильичёва О.М., Наумкина Н.И., Романова Т.А., Лыгина Т.З.
ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТОНКОДИСПЕРСНОГО ПРИРОДНОГО ДИОКСИДА КРЕМНИЯ
Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых (Казань)
СД-1-12. Исмагилов З.Р., Подъячева О.Ю., Керженцев М.А., Чесалов Ю.А., Володин В.А.*,**, 
Барнаков Ч.Н.***
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
*Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (Новосибирск)
**Новосибирский государственный университет (Новосибирск)
***Институт угля и углехимии СО РАН (Кемерово)
СД-1-13. Карпова Е.В., Шундрина И.К., Ваганова Т.А., Кусов С.З., Родионов В.И., Малыхин Е.В.
ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОСКОПИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ФТОРИРОВАННЫХ ПОЛИИМИДОВ
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН (Новосибирск)
СД-1-14. Колчина Е.В., Латкина Т.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ
ОАО Уральский Электрохимический комбинат (Новоуральск)
СД-1-15. Лейтес Е.А., Афанасьева А.С.
МОДИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ (ЭЛЕКТРОДОВ)
Алтайский государственный университет (Барнаул)
СД-1-16. Линник Л.Н.
ОСОБЕННОСТИ ПАТЕНТОВАНИЯ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Роспатент (Москва)
СД-1-17. Пальчик Н.А., Мороз Т.Н., Григорьева Т.Н.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ВЕЩЕСТВА
Институт геологии и минералогии СО РАН (Новосибирск)
СД-1-18. Петерсон И.В.*, Соколенко В.А.*, Свирская Н.М.*, Рубайло А.И.*,**
ЯМР-ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ АДАМАНТИЛИРОВАНИЯ 1,7-ДИГИДРОКСИНАФТАЛИНА
*Институт химии и химической технологии (Красноярск)
**Сибирский федеральный университет (Красноярск)
СД-1-19. Сайфутдинов Б.Р., Курбатова С.В., Юдашкин А.В.*
ТОПОЛОГО-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРУ- И СЕЛЕНСОДЕРЖАЩИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЮМИНОФОРОВ
Самарский государственный университет (Самара)
*Самарский государственный технический университет (Самара)
СД-1-20. Стрекаловский В.Н., Курумчин Э.Х., Опарина Н.Л.
АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН (Екатеринбург)
СД-1-21. Стрекаловский В.Н., Поротникова Н.М., Таусенев Д.С.*, Лёммле В.*, Хюбнер Т.*
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЛАЗЕРНОЙ ДИФРАКЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ В ПОРОШКАХ
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН (Екатеринбург)
*SYMPATEC GmbH (Clausthal-Zellerfeld, Germany)
СД-1-22. Титов А.О., Титов О.П., Титов М.О.
НОВЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ АКТИВНОСТИ
Восточно-Сибирский государственный технологический университет (Улан-Удэ)
СД-1-23. Хасанов О.Л., Шулепов И.А.*, Полисадова В.В., Качаев А.А., Бикбаева З.Г.
ОЖЕ-СПЕКТРОМЕТРИЯ СУБМИКРОННЫХ ПОРОШКОВ ДИБОРИДА ЦИРКОНИЯ
Томский политехнический университет (Томск)
*Научно-исследовательский институт ядерной физики Томского политехнического университета (Томск)
СД-1-24. Шарков М.Д., Погребицкий К.Ю., Бойко М.Е., Конников С.Г.
НОВАЯ МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ СПЕКТРОВ EXAFS
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе (Санкт-Петербург)
СД-1-25. Шолкин С.Е., Юрков М.А.
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ФГУП ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОПОРОШКОВ И НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ИХ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ
ФГУП ЦНИИ КМ "Прометей" (Санкт-Петербург)
СД-1-26. Шугуров А.Р., Панин А.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТОНКИХ ПЛЕНОК МЕТОДОМ НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск)
СД-1-27. Яковлев Г.И., Фишер Х.-В.*, Керене Я.**
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СД-6-6. Александрова Г.П., Лесничая М.В., Мячина Г.Ф., Сухов Б.Г., Трофимов Б.А.
ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ МЕМБРАНОТРОПНЫХ ПОЛИСАХАРИДНЫХ МАТРИЦ ДЛЯ НАНОБИОКОМПОЗИТОВ
Иркутский институт химии СО РАН (Иркутск)
СД-6-7. Алиева Р.В., Азизов А.Г., Исмаилов Э.Г., Мартынова Г.С., Магеррамов М.Дж., Ахвердиев Р.Б.
ЭПР, ДСК, ТГА ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ
Институт нефтехимических процессов Национальной академии наук Азербайджана (Баку, Азербайджан)
СД-6-8. Губайдуллина А.М., Исламова Г.Г., Вассерман Д.В., Трофимов Л.В.
ТЕРМОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОOКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЕГИДРИРОВАНИЯ
Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых (Казань)
СД-6-9. Игнатьева Т.И., Семёнова В.Н., Баринов Ю.Н.
ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ СВС
Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения (ИСМАН) (Черноголовка)
СД-6-10. Мансурова А.Н., Гуляева Р.И., Чумарев В.М.
СОСТАВ И СТРУКТУРА КЕРМЕТА NiO-Fe2O3-Cu2O-Cu
Институт металлургии Уральского отделения РАН (Екатеринбург)
СД-6-11. Полежаева Н.И., Тарасова Л.С., Полежаева И.В.
ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ БРОМИДА ДИЭТИЛДИБЕНЗИЛАММОНИЯ
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» (Красноярск)
СД-6-12. Чигорина Т.М., Бестаев М.В., Арутюнянц А.А., Райцев А.В.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ СОСТАВОВ
ГОУ ВПО Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ)
СД-6-13. Филоненко Г.А.*, Хасин А.А.*,**
ТЕРМОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАТИОНОВ МЕДИ ИЗ СОВМЕСТНЫХ ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
*Новосибирский государственный университет (Новосибирск)
**Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
УД-5-7
Голованова О.А., Лемешева С.А., Городилов Р.В.*
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ КОКСАРТРОЗЕ
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск)
*Омская государственная медицинская академия (Омск)
Лекционный зал Дома ученых СО РАН

13 октября, вторник, 14.40
СЕМИНАР ОФИЦИАЛЬНОГО СПОНСОРА КОНФЕРЕНЦИИ 
ЗАО «НАЙТЕК ИНСТРУМЕНТС»

· Спектрометрия комбинационного рассеяния и флуоресценция для анализа структуры материалов. Презентация Рамановского микроскопа Xplora. Сочетание спектроскопии КР с методами атомно-силовой и электронной микроскопии.

· Спектрометрия тлеющего разряда с радиочастотным источником, как метод элементного послойного анализа напылений и покрытий. Сравнение с альтернативными методами анализа поверхности.

· Анализ размеров частиц. Презентация анализатора LB-550 для анализа частиц в диапазоне 1-6000 нм.

· Автоматизация в спектральной эллипсометрии. Презентация спектрального эллипсометра AUTO SE.
Конференц-зал Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН
14 октября, среда
СЕМИНАР ГЕНEРАЛЬНОГО СПОНСОРА КОНФЕРЕНЦИИ
фирмы Interactive Corporation 
«Последние достижения ведущих японских фирм, 
производителей научно-технического и аналитического оборудования »
С 09:00 до 16:00
	Время
	Темы лекций
	Докладчик

	9：00-10:00
	High resolution and nano analysis solution with JEOL SEM/TEM/ARM
Исследования нанообьектов с помощью различных микроскопов JEOL
	Ильин А.В.

	
	
	

	10：00-11：00
	Microwave Plasama-enhanced CVD technology for high quality daimaond synthetics

Технология СВЧ плазменностимулированного химического газофазного осаждения для получения высококачественных алмазов и алмазных покрытий 
	Mr.Mutoh

	
	
	

	11：00-11：10
	Кофе-брейк
	 

	
	
	

	11：10-12：10
	Technology and equipment for production of carbon nanotube
Технологии и установки для производства углеродных нонотрубок
	Mr.Agawa

	
	
	

	12：10-13：10
	Arc Plasma Evaporation System APD-1S
Электроразрядная плазменная напылительная установка
	Mr.Agawa

	
	
	

	13：10-14：00
	Обед
	 

	
	
	

	14：00-15：00
	Technology trends and Applied products of Spark Plasma Sintering (SPS) Technology

Новая технология спекания порошковых материалов методом искрового плазменного спекания (SPS)
	Mr.Kawahara

	
	
	

	15：00-16：00
	JEOL's E-beam lithography tools for nanotechnololgy and semiconductor 

Литографические системы JEOL для нанотехнологий и производства полупроводников
	Шульга В.В

	
	
	


Конференц-зал Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН
15-16 октября, четверг, пятница
СЕМИНАР фирмы Netzsch Gerätebau GmbH 
«Теория и практика термического анализа»
ПРОГРАММА СЕМИНАРА

15 октября 2009 

Термический анализ - принципы измерения, приборы, методы обработки данных

930 
Основные понятия термического анализа и приборы ДСК, ТГ, ДТА и СТА.
Сравнение методов ДСК, ДТА и СТА методов.

 


  Т. Ветрова                                       

1010
Проведение измерений на приборах ДСК, ТГ, СТА, подготовка образцов 


различных материалов, влияние условий измерений на результаты, 

калибровка.
         








     В. Каргин
1100
Кофе-брейк

1115
Проведение измерений теплоемкости на приборах ДСК, СТА.                     
В. Вяткин 

1145
Обработка результатов измерений, полученных методами ДСК, ТГ, 


ТМ-ДСК.                                                                                                                    Е. Мухина

1245
Требования к установке приборов ДСК, ТГ, СТА и др. Причины 


возникновения погрешности измерений при неправильной установке.             В. Каргин
1330
Обед 

1430 
Дополнительное программное обеспечение для обработки данных 

(разделение пиков, коррекция ДСК сигнала, определение чистоты).

               Построение фазовых диаграмм. 
Е. Мухина
1540
Выбор оптимальных условий проведения измерений на приборах ДСК, ТГ и СТА.












                  В. Вяткин 
1610 
Применение методов термического анализа для исследования наноматериалов.












      Т. Ветрова 

1640 
Вопросы, обсуждение.

16 октября 2009
Сопряжение приборов термического анализа с масс-спектрометрами и Фурье-ИК спектрометрами. Кинетика.
900
Методы анализа выделяющихся газов. Особенности подключения приборов 

термического анализа к Фурье-ИК спектрометрам. 

        

        













   Т. Ветрова

950
Принципы масс-спектрометрии (МС), особенности приборного подключения.   
         




         






     В. Каргин
1100 
Перерыв кофе-брейк   

1115 
Общие принципы кинетического программного обеспечения, 

примеры проведения кинетических измерений и расчетов. 

                 Е. Мухина

1230
Примеры проведения кинетических измерений и расчетов. 

                Т. Ветрова
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